KARTA TECHNICZNA

KAMIT KS 02

ZAPRAWA KLEJOWA DO PRZYKLEJANIA
PLYT STYROPIANOWYCH | ZATAPIANIA SIATKI

wzmocniony wiéknami

fatwy w urabianiu i formowaniu
odporna na warunki atmosferyczne
bardzo dobre wfasciwosci robocze
bardzo wysoka wytrzymatos¢
zwiekszona przyczepnosé
mrozoodporna po zwigazaniu

AN U U N N S N

KAMIT KS 02 jest suchg, mineralng zaprawg
cementowg przeznaczong do przyklejania ptyt
styropianowych i zatapiania siatki w
bezspoinowym systemie ocieplen KAMIT.

Zaprawa zapewnia zwiekszong przyczepnosg¢,
wysokg wytrzymatos¢ mechaniczng oraz bardzo
dobrg urabialnos¢. Cechuje sie bardzo dobrg
urabialnoscig i tatwoscig formowania. Zaprawa
klejowa KAMIT KS 02 ma zwiekszong
przyczepno$c¢ i elastyczno$é, co swiadczy o jej
szczegolnej przydatnosci w systemie ocieplen
budynkow.

KAMIT KS 02 nadaje sie réwniez do
szpachlowania powierzchni betonowych i
tynkowanych. Moze by¢ stosowana wewnatrz i
na zewnatrz budynkow. Po catkowitym
zwigzaniu jest mrozoodporna.

Produkt zawiera wypetniacze mineralne, spoiwa
hydrauliczne i polimerowe oraz wtdkna
wzmachiajgce.

Klej KAMIT KS 02 mozna stosowac na
naste,pUJacych podtozach:
beton wszystkich klas,
« gazobeton (beton komorkowy),
« surowe mury z cegty, bloczkéw oraz
betonu lekkiego,
- stabilne, tradycyjne tynki cementowo-
wapienne.

Zuzycie
Srednie zuzycie:

ok. 4,0 kg/m? do przyklejania ptyt
styropianowych

ok 4,0 kg/m? do zatapiania siatki

W praktyce zalezy od rownosci podtoza oraz
metody naktadania.
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Przygotowanie podfoza
Podtoze musi by¢:
« twarde i nosne,
- oczyszczone z kurzu, ttuszczu, olejow i
innych zanieczyszczen,
- réwnomiernie nasigkliwe
« niezmrozone.

« zmy¢ powierzchnie wodg pod cisnieniem
z wszelkich zabrudzen

- usungc algi i grzyby,

« usunac stare, tuszczace sie tynki i farby,

- podtoze nalezy zagruntowac preparatem
KAMIT GU.

Przygotowanie zaprawy

« Zawartos¢ opakowania (25 kg) wsypac
do ok. 5,0 - 5,51 czystej wody (zaleznie
od wymaganej konsystencji),
jednoczes$nie mieszajac mieszadtem
wolnoobrotowym przez okoto 3 - 5 min
do uzyskania jednolitej konsystenciji.
Odstawi¢ na 5 minut, a nastepnie
ponownie wymieszac.

Uwaga: Nie dodawac¢ wiecej wody niz zalecana.
Przedozowanie wody obniza wytrzymatos¢,
wydtuza czas wigzania i moze powodowaé
pekniecia.
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Sposob uzycia

« Przyklejanie styropianu
Zaprawe nanosic tak, aby pokryta minimum 60%
powierzchni ptyty styropianowe;.
Podczas przyklejania styropianu do sciany
zalecana metoda obwodowo-punktowa —
ciggta pryzma przy krawedzi ptyty oraz kilka
plackdw na pozostatej powierzchni. Piyty
przykleja¢ od dotu elewacji, opierajac je na
listwie startowej (profil cokotowy), lekko
dociskajgc i zachowujgc ukfad mijankowy.

Do stosowania na réwnych podtozach mozna
stosowa¢ metode grzebieniowg — klgj
naktadany pacg zebatg na catg powierzchnie

piyty.

W przypadku nieréwnych krawedzi szczeliny
uzupetni¢ piankg poliuretanows.

- Zatapianie siatki
Najwczesniej po uptywie 48 godz. od montazu
ptyt wykonuje sie ewentualne kotkowanie oraz
szlifowanie ptyt. Zalecamy nawiercanie otworéw
pod gtowki kotkdw oraz stosowanie zatyczek
styropianowych. Warstwe zbrojgcg
rozpoczynamy pokrywajgc klejem zewnetrzng
strone izolacji a nastepnie naktada sie siatke
zbrojgcg w pionowych pasach od géry Sciany,
zatapia i szpachluje na gtadko. Nalezy
stosowac ok 10 cm zakfadu z siatki w miejscach
jej faczenia. Po minimum 3 dniach schniecia (w
sprzyjajacych warunkach) mozna przystagpi¢ do
dalszych prac zwracajg szczegdlng uwage w
okresie jesienno - zimowym gdzie wilgotnosc¢
powietrza jest duzo wyzsza co powoduje
wydtuzenie czasu wigzania, ze szczegolnym
uwzglednieniem $cian zachodnich i pétnocnych
gdzie ingerencja stonca jest ograniczona.
Nastepnie warstwe zbrojgcg nalezy
zabezpieczy¢ srodkiem KAMIT GT lub KAMIT
GTS ktéry wyrdownuje chtonnos¢ oraz zapobiega
przebarwieniom przy naktadaniu wyprawy
tynkarskiej. Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu
powierzchni roboczych przed dziataniem
niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych
(bezposrednie nastonecznienie, opady deszczu,
silny wiatr) stosujgc siatki rusztowaniowe
(ochronne).

Klej nalezy zuzy¢ w ciggu 2 godzin od
przygotowania. W razie zgestnienia ponownie
wymieszac, bez dodawania wody.

Narzedzia
- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem
koszyczkowym,
- paca ze stali nierdzewnej
- paca zebata

« kielnia
« kaster,
« wiadro.

Narzedzia my¢ wodg bezposrednio po uzyciu.
Nie stosowac rdzewiejgcych narzedzi.

Przechowywanie

» Przechowywac¢ w oryginalnych,
szczelnych, nieuszkodzonych
opakowaniach.

+ Okres przydatnosci: 12 miesiecy od daty
produkcji.

« Chroni¢ przed mrozem i przegrzaniem.

- Sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych
i przewiewnych.

« Chroni¢ przed zawilgnieciem w czasie
transportu i sktadowania.

Opakowanie

Opakowanie jednostkowe: worek 25 kg
Opakowanie zbiorcze: paleta foliowana 1200kg
(48 x 25 kg)

Informacje o bezpieczenstwie

Szczegotowe informacije dotyczgce
bezpieczenstwa znajdujg sie na opakowaniu
produktu oraz w karcie charakterystyki
dostepnej na stronie producenta: www.akamit.pl

Warunki gwarancji
Produkt nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta oraz zasadami sztuki budowlane;j.

W przypadku reklamacji wymagane jest
okazanie:

- oryginalnego opakowania,

« dowodu zakupu.
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Uwaga !!! Parametr Wartos$é

Producent nie odpowiada za btedy wynikajace z — ;
proporcje mieszanki |5,0-5,51. na 25 kg

wykonawstwa i niewlasciwego przechowywania
produktu. ok. 4 kg/m? przyklejanie
W przypadku potgczenia naszego produktu z ptyt styropianowych
cementem, wapnem, piaskiem, innymi ok. 4 kg/m? zatapianie
dodatkami oraz z wyrobami innych producentéw siatki

Zuzycie

) . sadnei od iadzialnosci.
nie ponosimy zZzadnej odpowiedzialinosci Czas uzycia 2 godziny

Temperatura aplikacji |od +5°C do +25°C

grubos¢ warstwy
zaprawy

3mm-6 mm

Czyszczenie narzedzi| woda

Opakowania 25 kg

Okres przydatnosci | 12 miesiecy

*Temperatura podioza, materiatu oraz
otoczenia podczas wykonywania prac i
bezposrednio po ich zakonczeniu nie moze
by¢ nizsza niz +5°C ani wyzsza niz +25°C.
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