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do wykonywania dekoracyjnych powfok
elewacyjnych

naturalny wyglad betonu

fatwy w obroébce

mozliwos$¢é barwienia

odpornos¢ na scieranie

trwatos¢ koloru

A N N U R N

Prestige BETON przeznaczony jest do
wykonywania elementow dekoracyjnych imitacji
betonu na podtozach mineralnych. Produkt
zapewnia dtugotrwatg ochrone fasad budynkow
oraz doskonaty efekt dekoracyjny. Moze by¢
stosowana na zewnatrz i wewnatrz budynkow.

Masa po wyschnieciu tworzy twardg odporng na

warunki atmosferyczne warstwe. Wyprawa

charakteryzuje sie bardzo dobrg przyczepnoscig

do podtozy mineralnych, bardzo dobrymi
wlasciwosciami roboczymi oraz wysokag
trwatosciag,

Prestige BETON jest mieszaning dyspersji
polimerowych i silikonowych, wypetniaczy
mineralnych, dodatkow konserwujacych i
modyfikujgcych, pigmentéw oraz wody.

Przygotowanie produktu
« Sprawdzi¢ zgodnos¢ koloru z
zamdwieniem.
« Produkt gotowy do uzycia.
« Przed aplikacjg doktadnie wymieszaé
mieszadtem wolnoobrotowym do
uzyskania jednorodnej konsystenc;ji.

Przygotowanie podfoza
Podtoze musi by¢:
+ no$ne i zwarte,
« suche,
« czyste (bez kurzu, ttuszczu, olejow),
« wolne od glonéw i grzybow.
Nalezy:
» usungc stare, tuszczace sie powtoki,
« wyrownac ubytki i nieréwnosci,
- zagruntowac podtoze podktadowsq farbg
gruntujgcg KAMIT GTS.
Beton nakfadac¢ po catkowitym wyschnieciu
gruntu.
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Sposob aplikaciji

Natozy¢ cienkg warstwe i wygtadzi¢ paca
wenecka na grubos$c¢ ziarna. Zostawi¢ do
catkowitego wyschniecia. Nastepnie natozy¢
kolejng cienkg warstwe, wygtadzi¢ na mokrej
masie i przy pomocy pacy utworzy¢ tak zwane
odlepy poprzez przyklejanie pacy ptasko do
betonu i jej odrywanie. Kiedy masa lekko
przeschnie nalezy jg wygtadzi¢ do uzyskania
porzadanego efektu

Po catkowitym wyschnieciu beton nalezy
zabezpieczy¢ lazurg Prestige Lazur Protect.

Druga warstwe naktadaé po catkowitym
wyschnieciu pierwszej.

Czas schniecia (temp. 20°C / wilgotnos¢ 50%) ok.
4 godziny.

W celu unikniecia roznic kolorystycznych nalezy
stosowac¢ materiat z tej samej partii produkcyjne;j
na jednej powierzchni roboczej.

Zuzycie
Srednie zuzycie:
ok. 2 kg/m?, przy podwojnej warstwie

Rzeczywiste zuzycie zalezy ododpowiedniego i
starannego przygotowania podtoza oraz od
grubosci warstwy.

uje wszystkie poprzednie wersje !!!
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Prestige BETON

BETON ARCHITEKTONICZNY

Narzedzia

- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem

koszyczkowym,

« kielnia,

- paca nierdzewna,

- paca wenecka.
Narzedzia my¢ wodg bezposrednio po uzyciu. Nie
stosowac rdzewiejgcych narzedzi.

Przechowywanie
» Przechowywac w oryginalnych,
szczelnych opakowaniach.
« Okres przydatnosci: 12 miesiecy od daty
produkcji.
- Chroni¢ przed mrozem i przegrzaniem.
» Nie sktadowa¢ palet jedna na drugiej.

Opakowanie
+  Wiadra 10 kg, 15 kg
« Opakowanie zbiorcze: paleta

Informacje o bezpieczenstwie

Szczegotowe informacije dotyczace
bezpieczenstwa znajdujg sie na opakowaniu
produktu oraz w karcie charakterystyki dostepne;j
na stronie producenta: www.akamit.pl

Warunki gwarancji

Produkt nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta oraz zasadami sztuki budowlane;.

W przypadku reklamacji wymagane jest okazanie:

- oryginalnego opakowania,
« dowodu zakupu.

Uwaga !!!

Producent nie odpowiada za btedy wynikajgce z
wykonawstwa i niewtasciwego przechowywania
produktu.

W przypadku potgczenia naszego produktu z
wyrobami innych producentéw nie ponosimy
zadnej odpowiedzialnosci.
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Parametr Wartosé
. ok. 2 kg/m?,
Zuzycie S .
przy podwdjnej warstwie
Temperatura od +10°C do +25°C
aplikacji
Czas schniecia ok. 24 h*
Czyszc;enie woda
narzedzi
Opakowania 10 kg, 15 kg,
Okres przydatnosci | 12 miesiecy

* Czas wysychania zalezy od warunkow
otoczenia (temperatura powietrza i podtoza,
wilgotnos¢) oraz chlonnosci podtoza.
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